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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

На X седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Београду, 
одржаној 23. септембра 2026. године, именовани смо за чланове Комисије за преглед и 
оцену докторске дисертације кандидата Јована Благојевића, мастер физичара, под 
насловом „Истраживање ефеката допирања, неуређености и напрезања на динамику 
решетке нискодимензионалних материјала методом Раманове спектроскопије“ 
(„Exploring the Effects of Doping, Disorder and Strain on Lattice Dynamics in Low-
Dimensional Materials via Raman Spectroscopy“), из области физике кондензованог стања. 
Након прегледа и анализе предате дисертације, Наставно-научном већу Физичког 
факултета подносимо следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1  Основни подаци о кандидату 

1.1  Биографски подаци 
Јован Благојевић рођен је 10. септембра 1996. године у Добоју. Одрастао је у Шамцу, 

где је завршио основну школу и гимназију. Физички факултет Универзитета у Београду 
уписао је 2015. године на студијском програму Теоријска и експериментална физика. 
Дипломирао је 2021. године, након чега је уписао мастер академске студије, у оквиру 
којих је обављао истраживачки рад на Институту за физику у Београду. Мастер студије 
завршио је 2022. године одбраном рада под називом „Неуређеност и електрон-фонон 
интеракција у 2H-TaSe2-xSₓ (0 ≤ x ≤ 2) испитивани методом Раманове спектроскопије“, 
под менторством др Ненада Лазаревића. 

Докторске академске студије из уже научне области Физика кондензоване материје и 
статистичка физика уписао је 2022. године на Физичком факултету Универзитета у 
Београду, под бројем индекса 8010/2022. Од децембра 2022. године запослен је у Центру 
за физику чврстог стања и нове материјале Института за физику у Београду, најпре у 
звању истраживач-приправник, а од 2025. године у звању истраживач-сарадник. 

1.2  Научна активност кандидата 
Истраживачки рад кандидата усмерен је на проучавање физичких својстава 

нискодимензионалних материјала и суперпроводника, са посебним освртом на електрон-
фонон интеракцију и фазне прелазе. Применом поларизационо разрешене Раманове 
спектроскопије испитује утицај хемијске супституције, структурне неуређености и 
једноосног напрезања на динамику кристалне решетке. У оквиру докторских 
истраживања бавио се експерименталним мерењима, анализом спектралних линија и 
поређењем резултата са прорачунима динамике решетке. 

Кандидат је до сада објавио три научна рада у међународним часописима Physical 
Review Materials, Physical Review B и Scientific Reports. На два рада, који садрже 
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резултате докторске дисертације, први је аутор. Рад о InSiTe₃ припада осталим 
публикацијама кандидата и наведен је у одељку 1.6. 

Резултате истраживања представљао је на скуповима 20th Young Researchers’ 
Conference on Materials Science and Engineering (2022), The 21st Symposium on Condensed 
Matter Physics (2023), 22nd Young Researchers’ Conference on Materials Science and 
Engineering (2024), International Workshop Novel Superconducting Materials (2024) и 
Advances in Solid State Physics and New Materials (2025). Излагања која се односе на 
резултате дисертације наведена су у одељку 3.2. 

Тему докторске дисертације под називом „Истраживање ефеката допирања, 
неуређености и напрезања на динамику решетке нискодимензионалних материјала 
методом Раманове спектроскопије“ одбранио је пред Колегијумом докторских студија 
Физичког факултета 18. јуна 2025. године. 

Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданости предложене теме за 
израду докторске дисертације усвојен је на IV седници Наставно-научног већа Физичког 
факултета, одржаној 25. фебруара 2026. године. За ментора је одређен др Ненад 
Лазаревић, научни саветник Института за физику у Београду. 

 

1.3  Учешће у научноистраживачким пројектима 
1. Руководилац пројекта за младе истраживаче у оквиру SAIGE Institute of Physics 

Belgrade SEED Research Grant, Visualization of strain tuned nematicity in FeSe, мај-
септембар 2024. 

2. Билатерални пројекат Србије и Немачке, у сарадњи са IFW Dresden, Tuning 
Superconductivity and Neighboring Phases in Iron-Arsenide Compounds through 
Uniaxial Strain, 2024-2025; руководилац др Ненад Лазаревић. 

3. Пројекат Фонда за науку у оквиру програма ДИЈАСПОРА, у сарадњи са 
Universidad de Chile, 2D Мaterial Field Effect Transistor based PhotoDetectors (2D-
FETPD), 2025-2026; руководилац др Зорица Константиновић. 

4. Билатерални пројекат Србије и Бугарске, у оквиру сарадње САНУ и Центра за 
физику чврстог стања и нове материјале Института за физику у Београду, 
Revealing the physical properties of multicomponent Cr-based hard coatings through 
Raman spectroscopy, 2026-2028; руководилац др Марко Опачић. 

1.4  Школе и стручно усавршавање 
1. Proposal Writing Workshop (ORNL Neutron Sciences), Oak Ridge National 

Laboratory, јануар 2025, online. 
2. Visualization and Analysis of Crystal Structures Using the VESTA Program, март 

2025. 
3. Rietveld and Pair Distribution Function (PDF) Analysis Workshop, април 2025. 
4. The 4th Conference on Physics under Synergetic Extreme Conditions held jointly with 

the Summer School of SECUF (SECUF-2025), Huairou, Beijing, China, јул 2025. 
5. School on New Phases, Superconductivity and Emerging Electronic Properties of 

Quantum Materials, Les Houches, France, 28. септембар-3. октобар 2025. 
6. SAXS & XRD excites Symposium, април 2026. 
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7. Proposal Writing Workshop (ORNL Neutron Sciences), Oak Ridge National 
Laboratory, август 2026, online. 

У оквиру програма NEPHEWS, 2026. године боравио је у Институту Лауе-Ланжевен 
(Institut Laue-Langevin, ILL) у Греноблу, Француска, где је учествовао у програму 
стручног усавршавања кроз праћење експерименталног рада (shadowing), током 
експеримента 1-06-103 посвећеног неутронском снимању PEM електролизера у реалним 
радним условима. 

1.5  Организација научних скупова 
Кандидат је био члан организационих одбора следећих међународних скупова: 

1. The 21st Symposium on Condensed Matter Physics, Београд, 26-30. јун 2023. 
2. Advances in Solid State Physics and New Materials, Београд, 19-23. мај 2025. 
3. Advances in Solid State Physics and New Materials - Spring Workshop, Београд, 

25-29. мај 2026. 

1.6  Остале публикације кандидата 
[В1]  T. Belojica, J. Blagojević, S. Djurdjić Mijin, A. Šolajić, J. Pešić, E. S. Bozin, B. Višić, Y. 

Liu, C. Petrovic, Z. V. Popović, R. Hackl, A. Milosavljević, and N. Lazarević, Phonon 
frequency comb close to an isolated Einstein mode in InSiTe3, Sci. Rep. 16, 13944 (2026), 
DOI: 10.1038/s41598-026-44212-1. (IF=4,9; М21) 

2  Опис предатог рада 

2.1  Основни подаци 
Докторска дисертација под насловом „Истраживање ефеката допирања, неуређености 

и напрезања на динамику решетке нискодимензионалних материјала методом Раманове 
спектроскопије“ урађена је под менторством др Ненада Лазаревића, научног саветника 
Института за физику у Београду Универзитета у Београду. Ментор испуњава услове 
Физичког факултета и Универзитета у Београду за руковођење израдом докторске 
дисертације, будући да је аутор бројних научних радова из области експерименталне 
физике кондензованог стања, посебно Раманове спектроскопије и истраживања јако 
корелисаних електронских система, објављених у водећим међународним научним 
часописима. Дисертација припада научној области Физика и ужој научној области 
Физика кондензованог стања. Написана је на енглеском језику и има укупно 84 стране, 
од којих основни текст заузима 49 страна, распоређених у шест поглавља. Поред 
основног текста, дисертација садржи четири додатка и библиографију са 123 референце. 
У раду је приказана 31 слика и три табеле. Дисертација је припремљена у складу са 
прописаним форматом Универзитета у Београду и садржи насловне стране и сажетке на 
српском и енглеском језику, податке о ментору и члановима Комисије, посвету, 
захвалницу, садржај и списак скраћеница. На крају су приложени биографија кандидата 
и прописане изјаве. 

https://doi.org/10.1038/s41598-026-44212-1
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2.2  Предмет и циљ предатог рада 
Предмет докторске дисертације је истраживање утицаја изоелектронске 

супституције, структурне неуређености и једноосног напрезања на динамику кристалне 
решетке квази-дводимензионалних материјала, са посебним освртом на њену повезаност 
са електронским својствима и фазним прелазима. Истраживања обухватају два система: 
серију дихалкогенида прелазних метала 2H-TaSe2-xSₓ (0 ≤ x ≤ 2) и суперпроводник на 
бази гвожђа FeSe. 

Дихалкогениди прелазних метала представљају слојевите материјале са израженом 
анизотропијом механичких, оптичких и транспортних својстава. Једињења 2H-TaSe2 и 
2H-TaS2 одликују се појавом таласа густине наелектрисања, праћеном периодичном 
деформацијом кристалне решетке, као и суперпроводном фазом на ниским 
температурама. Изоелектронска супституција селена сумпором у систему 2H-TaSe2-xSₓ 
мења параметре решетке, локалне хемијске везе и електронску структуру, уз увођење 
супституционе неуређености. Са променом састава долази до потискивања уређења 
таласа густине наелектрисања и повећања температуре суперпроводног прелаза у 
одређеним областима фазног дијаграма, што отвара питање улоге неуређености и 
електрон-фонон интеракције у овим појавама. 

FeSe је слојевити суперпроводник на бази гвожђа који на температури од приближно 
90 K пролази кроз структурно-нематични фазни прелаз из тетрагоналне у орторомбичну 
фазу, док суперпроводност наступа испод приближно 9 K. За разлику од многих других 
суперпроводника на бази гвожђа, нематични прелаз у FeSe није праћен дугодометним 
магнетним уређењем при амбијенталном притиску. Нематично стање карактерише 
нарушавање четвороструке ротационе симетрије и изражена анизотропија електронских 
својстава. Спрега електронских и структурних степени слободе чини овај материјал 
посебно осетљивим на једноосно напрезање, чији утицај зависи од кристалографског 
правца примене. Због тога FeSe представља погодан систем за проучавање нематичних 
флуктуација и њихове повезаности са динамиком кристалне решетке. 

Циљ дисертације је да се применом поларизационе Раманове спектроскопије испитају 
промене динамике решетке и електрон-фонон интеракције под утицајем различитих 
спољашњих и унутрашњих параметара. У систему 2H-TaSe2-xSₓ фокус је на утицају 
изоелектронске супституције и структурне неуређености на фононска својства, 
двофононске процесе и њихову повезаност са електрон-фонон интеракцијом. У FeSe циљ 
је испитивање утицаја правца и величине једноосног напрезања на динамику решетке у 
близини структурно-нематичног прелаза, са посебним освртом на спрегу фонона са 
електронским флуктуацијама.  

 

2.3  Публикације проистекле из дисертације 
Резултати представљени у дисертацији кандидата Јована Благојевића објављени су у 

два рада у водећим међународним научним часописима. Кандидат је први аутор у оба 
рада. Рад [А1], објављен у часопису Physical Review Materials, садржи резултате 
истраживања серије 2H‑TaSe2−xSx, изложене у четвртом поглављу. Рад [А2], објављен у 
часопису Physical Review B, обухвата резултате истраживања FeSe под једноосним 
напрезањем, изложене у петом поглављу. Потпуни библиографски подаци и списак 
саопштења резултата дисертације дати су у одељку 3. 
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2.4  Преглед садржаја и научних резултата изложених у тези 
Дисертација повезује експериментална истраживања два слојевита система са 

анализом симетрије и прорачунима динамике решетке. Теоријске основе, 
експериментална методологија и преглед својстава материјала изложени су пре 
оригиналних резултата, који су организовани у два поглавља према испитиваном 
систему. 

Прво поглавље, „Увод“, представља проблематику динамике решетке у слојевитим 
материјалима и образлаже значај спреге фонона са електронским степенима слободе. 
Изложени су мотивација истраживања и разлози за избор система 2H‑TaSe2−xSx и FeSe. 

Друго поглавље, „Методологија истраживања“, обухвата основе Рамановог расејања, 
процесе првог и другог реда, Раманове тензоре и селекциона правила, електрон-фонон 
интеракцију и моделе спектралних линија. Представљени су анхармонијски опис 
температурске зависности фонона, спектрометри Jobin Yvon T64000 и TriVista 557 и 
поставка за мерења под једноосним напрезањем. 

Треће поглавље, „Материјали“, даје преглед кристалне структуре, електронских 
својстава и фазних прелаза испитиваних система. Описани су таласи густине 
наелектрисања у дихалкогенидима прелазних метала и нематично уређење у FeSe, као 
основа за разматрање експерименталних резултата. 

У четвртом поглављу, „Раманова спектроскопија квази-дводимензионалних 
дихалкогенида прелазних метала“, представљени су методи прорачуна из првих 
принципа и резултати поларизационо и температурски зависних мерења серије 
2H‑TaSe2−xSx. Најпре су анализирана крајња једињења 2H‑TaSe2 и 2H‑TaS2, а затим 
еволуција спектра са променом садржаја сумпора. У крајњим једињењима серије, 
2H‑TaSe2 и 2H‑TaS2, идентификовани су 𝐴𝐴1g и 𝐸𝐸2𝑔𝑔2  фонони на основу поларизационих 
селекционих правила и поређења са прорачунатим енергијама модова у центру 
Брилуенове зоне. Утврђена је разлика између приближно симетричне 𝐴𝐴1g  линије и 
асиметричне 𝐸𝐸2𝑔𝑔2  линије. Фаноова асиметрија 𝐸𝐸2𝑔𝑔2  фонона размотрена је у односу на 
прорачунату електрон-фонон интеракцију, чиме је успостављена веза између облика 
фононске линије и спреге са електронским побуђењима. Поред фонона првог реда, у 
2H‑TaS2 уочен је пик O1 око 490 cm-1. Његова енергија превазилази прорачунати 
једнофононски спектар, што искључује једнофононски процес. Пик је карактерисан као 
овертон оптичких фонона, енергије приближно 245-250 cm-1, а чије гране показују 
појачану електрон-фонон интеракцију. Широке структуре око 130 cm-1 у 2H‑TaSe2 и 160 
cm-1 у 2H‑TaS2 јављају се у опсезима смањене једнофононске густине стања. Њихове 
енергије и поређење са прорачунатим дисперзијама одговарају претежно двофононским 
процесима који укључују акустичке гране са израженом електрон-фонон интеракцијом. 
Температурска мерења између 80 и 300 K показала су да су енергије и ширине већине 
фононских линија добро описане анхармонијским моделом. Издвојено је одступање 
ширине 𝐸𝐸2𝑔𝑔2  линије у 2H‑TaSe2, која развија широк максимум око 100-110 K у 
интермедијарним фазама са таласима густине наелектрисања, а смањује се у 
нискотемпературској фази. Ова аномалија повезана је са флуктуацијама решетке у 
режимима колективних електронских уређења. Праћењем супституционе серије 
утврђено је да замена селена сумпором доводи до промене фононских енергија, ширења 
линија и појаве додатних спектралних доприноса. Промене су нарочито изражене код 
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модова са померањима атома у равни. Истовремена појава 𝐴𝐴1g  и 𝐴𝐴1𝑔𝑔∗  модова при 
интермедијарним саставима сагласна је са постојањем спектроскопски различитих 
вибрација повезаних са локалним Ta-Se и Ta-S везама. Додатни пик P1 око 342 cm-1 јавља 
се у паралелној поларизационој конфигурацији; његова енергија и поларизациона 
зависност упућују на двофононски допринос у потпуно симетричном каналу расејања. 
Размотрено је преклапање између двофононске структуре и једнофононског расејања 
активираног због неуређености. Фаноова асиметрија 𝐸𝐸2𝑔𝑔2  модова као и двофононске 
структуре опстају и при концентрацијама сумпора у којима је дугодометно уређење 
таласа густине наелектрисања потиснуто. Резултати показују да супституциона 
неуређеност може да наруши дугодометну кохеренцију уређења, а да притом не уклони 
спектроскопска обележја електрон-фонон интеракције. Научни допринос овог дела 
дисертације је у идентификацији порекла додатних Раманових структура и разграничењу 
утицаја супституционе неуређености и електрон-фонон интеракције. Поларизациона 
анализа и поређење са прорачунима дају основу за разликовање двофононских процеса 
од расејања активираног неуређеношћу. Резултати овог поглавља објављени су у раду 
[А1]. 

Пето поглавље, „Раманова спектроскопија FeSe“, посвећено је утицају једноосног 
напрезања на динамику решетке и додатни Раманов допринос у близини нематично-
структурног прелаза. Раманови спектри FeSe испитани су при номинално нултом 
напрезању и при два нивоа затезног напрезања примењеног у различитим 
кристалографским правцима. Поларизационо разрешена мерења и густа температурска 
мрежа у близини нематично-структурног прелаза омогућили су анализу слабог додатног 
доприноса уз A1g фононску линију. У ограниченом температурском интервалу око 
прелаза издвојен је додатни потпуно симетрични допринос 𝐴𝐴1𝑔𝑔′ , на нискоенергијској 
страни 𝐴𝐴1g  фонона. Једнокомпонентни модел у том интервалу оставља систематски 
резидуални допринос, док двокомпонентни модел побољшава опис спектра. Изван тог 
интервала додатна компонента није неопходна за опис линије. Уз 𝐵𝐵1g фонон није уочен 
аналоган допринос, а температурска зависност симетријски дозвољених фонона 
углавном је описана анхармонијским моделом. Утврђено је да раздвајање енергија 𝐴𝐴1𝑔𝑔′  и 
𝐴𝐴1g доприноса, ширина 𝐴𝐴1𝑔𝑔′  линије и температурски интервал у којем се она може јасно 
разлучити, мењају са правцем примењеног напрезања. У испитаном опсегу номиналног 
напрезања ови параметри испољавају израженију зависност од симетрије деформације 
него од њене величине. Такав резултат показује да додатни одзив није одређен само 
променом међуатомских растојања, већ је осетљив и на начин нарушавања симетрије. 
Симетријска анализа не предвиђа појаву додатног Раман активног мода у спектралном 
опсегу у којем се јавља 𝐴𝐴1𝑔𝑔′  мод. Додатни 𝐴𝐴1𝑔𝑔′  мод резултат је двофононског расејања 
услед појачане електрон-фонон интеракције, који укључује акустички фонон у близини 
X тачке у одговарајућем енергетском опсегу. Овај фонон проузрокује вибрације које 
модулишу локалну решетку атома гвожђа између две симетријски повезане 
орторомбичне конфигурације. Појава 𝐴𝐴1𝑔𝑔′  мода само у околини температуре прелаза 
указује на то да нематичне флуктуације појачавају ефективну електрон-фонон 
интеракцију и одговарајући двофононски Раманов интензитет. Научни допринос овог 
дела дисертације огледа се у издвајању додатног потпуно симетричног доприноса, 
утврђивању његове зависности од правца напрезања и тумачењу његовог порекла кроз 
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двофононско расејање појачано електрон-фонон интеракцијом у присуству нематичних 
флуктуација. Резултати су објављени у раду [А2]. 

Шесто поглавље, „Закључак“, сумира резултате за оба система. Прилози садрже 
допунске спектралне и структурне анализе, опис оптичке поставке за снимање узорка и 
носача за интеграцију ћелије Razorbill CS100 у криостат. Развој овог носача је 
документован као део експерименталног рада, док мерења том ћелијом нису део 
резултата дисертације. 
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3  Списак публикација кандидата 
У наставку су наведени радови и саопштења у којима су објављени или представљени 

резултати који чине део докторске дисертације. 

3.1  Радови у водећим међународним часописима (ИФ>1) 
[А1]  J. Blagojević, S. Djurdjić Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, Y. Liu, M. V. Milošević, C. 

Petrović, Z. V. Popović, and N. Lazarević, Competition of disorder and electron-phonon 
coupling in 2H‑TaSe2−xSx (0≤ x≤ 2) as evidenced by Raman spectroscopy, Phys. Rev. 
Materials 8, 024004 (2024), (IF= 3,4; М22) DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.8.024004.  

[А2]  J. Blagojević, A. Milosavljević, T. Belojica, B. Višić, M. Opačić, A. Šolajić, J. Pešić, E. 
Di Lucente, N. Paunović, M. V. Milošević, E. S. Bozin, A. Wang, C. Petrovic, Z. V. 
Popović, R. Hackl, and N. Lazarević, Fluctuation-enhanced electron-phonon coupling in 
FeSe, Phys. Rev. B 114, 235105 (2026), (IF= 3,9; М21) DOI: 10.1103/yhzg-7n5t.  

3.2  Излагања на међународним конференцијама 
Резултати дисертације представљени су у следећим излагањима на међународним 

конференцијама, штампаним у изводу (М34). 
Усмена излагања 

[БО-1]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrović, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Effect of disorder and electron-phonon interaction on 
2H‑TaSe2−xSx lattice dynamics probed by Raman spectroscopy”, Abstract Book of the 
20th Young Researchers’ Conference on Materials Science and Engineering, Belgrade, 
Serbia, 2022. Књига апстраката. 

[БО-2]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrović, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Effect of disorder and electron-phonon interaction on 
2H‑TaSe2−xSx lattice dynamics”, Abstract Book of the 21st Symposium on Condensed 
Matter Physics, 2023. Књига апстраката. 

[БО-3]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrović, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Vibrational properties of doped 2H‑TaSe2−xSx samples 
investigated by Raman spectroscopy”, Abstract Book of the 22nd Young Researchers’ 
Conference on Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia, 2024. Књига 
апстраката. 

Постер презентације 

[БП-1]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrović, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Interplay of disorder and electron-phonon coupling in 
2H‑TaSe2−xSx (0≤ x≤ 2) investigated by Raman spectroscopy”, Novel Superconductors 
2024: Materials, properties, applications and perspectives, IFW Dresden, Germany, 
October 7-11, 2024. Страница скупа. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.8.024004
https://doi.org/10.1103/yhzg-7n5t
https://mrs-serbia.org.rs/images/20YRC/20YRC-Book_of_Abstracts.pdf
https://www.sfkm2023.ipb.ac.rs/wp-content/uploads/2023/06/abstractbook.pdf
https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/book-of-abstracts-22yrc
https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/book-of-abstracts-22yrc
https://www.ifw-dresden.de/ifw-institutes/iff/events/novel-superconductors-2024
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[БП-2]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrović, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Raman spectroscopy analysis of disorder effects in 
2H‑TaSe2−xSx alloys”, Abstract Book of Advances in Solid State Physics and New 
Materials, Belgrade, Serbia, May 19-23, 2025. Књига апстраката. 

 

[БП-3]  J. Blagojević, S. D. Mijin, J. Bekaert, M. Opačić, M. V. Milošević, Y. Liu, C. Petrovic, 
Z. V. Popović, and N. Lazarević, “Probing the Effects of Disorder and Electron-Phonon 
Coupling in 2H‑TaSe2−xSx via Raman Spectroscopy”, Abstract book of Les Houches - 
WE Heraeus School on New Phases and Superconductivity, Les Houches, France, 
September 28-October 3, 2025. 

https://www.advances25.solidstate.ipb.ac.rs/wp-content/uploads/2025/05/abstractbook.pdf


10 

4  Провера оригиналности докторске дисертације 
 

ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА О ПРОВЕРИ ОРИГИНАЛНОСТИ ДОКТОРСКЕ 
ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 
 На основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских 

дисертација које се бране на Универзитету у Београду и налаза у извештају из програма 
iThenticate, којим је извршена провера оригиналности докторске дисертације „Exploring 
the effects of doping, disorder and strain on lattice dynamics in low-dimensional materials via 
Raman Spectroscopy“, аутора Јована Благојевића, констатујем да утврђено подударање 
текста износи 3 %.  

Овај степен подударности последица је пре свега библиографских података о 
коришћеној литератури, назива институција, стандардне научне терминологије и општих 
места, као и делова текста који се односе на претходно публиковане резултате 
истраживања аутора, проистекле из истраживања обухваћених докторском 
дисертацијом, што је у складу са чланом 9. Правилника. 

У оквиру извештаја програма iThenticate приказано је и упозорење „Replaced charac-
ters“, којим је означено присуство појединих карактера из различитих писама и 
категорија знакова у документу. Укупно је означено 465 карактера на 52 странице, од 
чега су 72 карактера сврстана у ћирилично писмо, 190 у грчко писмо, док су 203 
карактера сврстана у категорију „Common“.  

Ћирилични карактери потичу из делова докторске дисертације написаних на српском 
језику, пре свега из српске верзије насловне стране. Докторска дисертација је написана 
на енглеском језику, док је, у складу са правилима о облику и садржају докторске 
дисертације Универзитета у Београду, у документ укључена и насловна страна на 
српском језику. Српска верзија насловне стране написана је ћириличним писмом.  

Грчки карактери означени овим упозорењем потичу из стандардне научне нотације 
коришћене у дисертацији, укључујући математичке изразе, ознаке физичких величина, 
параметара, симетрија и друге уобичајене ознаке у области физике. Поред тога, међу 
означеним карактерима налазе се и поједини знакови употребљени као индекси и 
експоненти, у виду бројева или грчких слова, који представљају саставни део хемијских 
формула, ознака физичких величина, симетријских ознака и друге стандардне научне 
нотације.  

Карактери сврстани у категорију „Common“ обухватају знакове који нису 
специфични за једно писмо, укључујући поједине бројчане, интерпункцијске и 
специјалне Unicode знакове. Њихово присуство, као и присуство наведених ћириличних 
и грчких карактера, непосредно је условљено језичким и научним садржајем 
дисертације.  

Према томе, означени карактери представљају последицу регуларне употребе 
ћириличног писма у делу дисертације на српском језику, грчког писма у научној 
нотацији, као и индекса, експонената и других специјалних знакова у стручном тексту. 
Они нису употребљени као замена за визуелно сличне латиничне карактере, нити са 
циљем ометања или избегавања система за проверу текстуалне сличности. 
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На основу свега изнетог, а у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку 
провере оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у 
Београду, изјављујем да извештај указује на оригиналност докторске дисертације, те се 
прописани поступак припреме за њену одбрану може наставити. 

 
У Београду, 2.10.2026.  
 ______________________ 
 др Ненад Лазаревић 
 Научни саветник  
 Институт за Физику у Београду 
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ЗАКЉУЧАК 
На основу изложеног, Комисија закључује да докторска дисертација Јована 

Благојевића под насловом „Истраживање ефеката допирања, неуређености и напрезања 
на динамику решетке нискодимензионалних материјала методом Раманове 
спектроскопије“ („Exploring the Effects of Doping, Disorder and Strain on Lattice Dynamics 
in Low-Dimensional Materials via Raman Spectroscopy“) представља оригиналан научни 
допринос физици кондензованог стања. 

Комисија констатује да је дисертација урађена према одобреној пријави, да 
представља самостално и оригинално научно дело и да су резултати који чине њену 
основу објављени у два водећа научна рада у којима је кандидат први аутор. На основу 
оствареног научног доприноса и резултата провере аутентичности, Комисија закључује 
да су испуњени прописани услови Физичког факултета и Универзитета у Београду за 
одбрану дисертације. 

Предлажемо Наставно-научном већу Физичког факултета Универзитета у Београду 
да прихвати овај извештај и одобри јавну одбрану ове докторске дисертације. 

У Београду, 23.10.2026. 

________________________________ 
др Зорица Поповић 
ванредни професор 

Универзитет у Београду — Физички факултет 

________________________________ 
др Саша Дмитровић 
ванредни професор 

Универзитет у Београду — Физички факултет 

________________________________ 
др Ана Милосављевић 

научни сарадник 
Универзитет у Београду — Институт за физику у Београду 
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